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A kerámia viszonylag jól ellenáll a talaj pusztító hatásai-
nak, ezért a régészeti leletek tekintélyes részét a cseréptö-
redékek teszik ki. Mivel a középkori Magyarországon eu-
rópai összehasonlításban is jelentõs kályhás kultúra
honosodott meg, a kerámialeletekben sok csempemarad-
vány fedezhetõ fel. Sajnos az államosítással újkori kályhá-
ink is példátlan pusztulásnak lettek kitéve, maradványa-
ik szerencsés esetben még a padlásokon hevernek.
A kályhák és csempetöredékek restaurálására és kiegé-
szítésére jól bevált módszerek léteznek, amelyek részle-
tes szakmai ismertetése helyett most inkább a muzeoló-
gus szemszögébõl próbáljuk meg értékelni és összefoglal-
ni a folyamatokat.1

A csempekészítés módjai, szabályai

A csempekészítés a fazekasságból alakul ki, ezért
a korai kályhacsempék korongon készített edényekre ha-
sonlítottak. A zömében korongolt elemekbõl épített kály-
hákat szemeskályháknak nevezzük. Történetük Magyar-
országon a 14. századtól egészen a 20. századig tartott,
de napjainkban is készítenek még korongolt kályhasze-
meket. A régészeti leletanyagban kétféle kályhaszem for-
dul elõ: a kerekszájú, bögre alakú (ha oldalai egyenesek,
akkor pohár alakúnak is nevezzük), és a szögletes szájú,
tál alakú. Mindkét típusnak koronként és nagyobb tájan-
ként finoman változó jellegzetességei vannak. Általában
a korai anyag vastagabb falú, durvább megmunkálású,
de ez inkább azonos társadalmi szinten érvényesülõ
összefüggés, mert a késõbbi idõkben is dolgoztak olyan
archaikus technikával (például a törökök), amely több év-
századdal korábbinak tûnik. A szemek szájrésze is árul-
kodó lehet, a bögréken a török korban egy jellegzetes
profil kíséri a szájnyílást. A tál alakú szemek szélét a 18.
században kezdik visszahajtani, jellegzetes keretet alakít-
va ki, korábban csak egyszerûen levágják a széleket. Itt is
vannak kivételek, például a 15. századi tál alakú kályha-
szemek esetében elõfordul, hogy a széleket kicsit vissza-
gyûrik, megvastagítják. Tudnunk kell a középkori sze-
meskályhákról, hogy rendszerint többféle csempébõl
épülnek fel, legtöbbször 8–10 fajta csempe illetve kályha-
szem szerepel egy gazdagabb felépítésû kályhán. A leg-
több természetesen a bögre vagy tál alakú szemekbõl
van. Tehát egy-egy réteg, kor vagy lelõhely leletanyagá-

ból nem szabad az azonos fajtákat egyszerûen kiválogat-
ni, elkülöníteni.2

Szeleteléssel, összeállítással és szabással a táblás kály-
hákat készítik. Ez az eljárás a csempék zömére jellemzõ,
talán csak a kályhagombot állítják elõ korongon.
Az ilyen kályhák a 17. században tûnnek fel és a 18–19.
században válnak általánossá. Jellemzõik a nagyméretû,
vékonyfalú síkfelületû csempék, amelyeknek a hátolda-
lát szabott bordázattal erõsítik meg. A hátsó bordázat
gyakran a csempe középvonalába is benyúlik, ez segít az
eredeti méretek rekonstrukciójában.

A dombormûves elõlapú csempéket negatív formába
préselték. Az ilyen csempék dombormûvein aláforduló fe-
lületek vagy részletek nem lehettek, hiszen a megformá-
zott agyagot a negatívból ki kellett fordítani. Az eljárást
már a 14. századtól alkalmazták, de virágkorát a 19. szá-
zad második felében élte, amikor a szériagyártásnak kö-
szönhetõen nagy mennyiségben állítottak elõ kályhákat.
A középkorban a dombormûves csempéknek korongolt
hátrésze volt. Gyakori volt, hogy a negatívból kiemelt elõ-
lapokat késsel kivágták, áttörtté alakították. Általában
egy kályhán belül ugyanannak a csempének zárt és áttört
változata is szerepelt. A gótikus és reneszánsz csempék
alakjában megfigyelhetõk bizonyos szabályok. A négyze-
tes csempéket a kályha alsó részében helyezték el, ezért
ezek esetében sarok-összeépítésekre, félbevágott motívu-
mokra is számítani kell. A kályha felsõ részébe téglalap
alakú csempék kerültek. Ezek hátrésze is más, mint a négy-
zetes csempéké. Ezek között a csempék között több az át-
tört elõlapú, mint az alsó részek esetében.

A korai, 14. századi (Anjou-kori) kályháinkon gyakori
volt, hogy a csempék dombormûveit, vagy a kályhát díszí-
tõ szobrokat egyedi mintázással alakították ki. Ilyenkor
minden szobor más mintázatú, más kialakítású. A dom-
bormûves csempék sokszor hasonlóak, mert az alapjuk
sablonban készült, de a teljes befejezés már kézi munká-
val történt. Ezeknél az Anjou-kori kályháknál a mérmû-
vek is egyedi megformálásúak, kézzel kivágottak.

Amint már említettük a középkori csempék összetett
szerkezetûek voltak, elõlapjukhoz korongon készített
hátrész is tartozott. Ezek sok szabályszerûséget mutat-
nak. A négyzetes csempéknek majdnem mindig tál alakú
hátrészük van. Ilyenkor egy rendes tál alakú szemet ko-
rongolnak, amelyet az elõlaphoz ragasztanak. Ha az elõ-
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1 Az elõadás Az Erdélyi Restaurátorok IV. Továbbképzõ Konferen-
ciáján hangzott el, 2003. október 6-án.

2 Az egyik jelentõs ásatásunk leletanyagából például az összes hagy-
ma alakú kályhaszemet kiválogatták, mert egy kályhához tartozó-
nak vélték õket.



lap zárt, akkor a tál fenekét kivágják, vagy a fenék felett
vágják le a korongról. Ha az elõlap áttört, akkor a hát-
rész minden esetben zárt. Néha a négyzetes csempela-
pok mögé feneketlen, korongolt edényfalat ragasztanak.
Ennek a hátrésznek a széle nem vágott, hanem korongon
készített, erõteljesen kifelé forduló perem. A két hátrész
készítése között az a különbség, hogy az elsõhöz fölfelé
szélesedõ tálat korongolnak, míg a másodikhoz fenék
nélküli, fölfelé szûkülõ és peremben végzõdõ edényfélét
húznak fel. Ha a csempe elõlapja téglalap alakú, akkor
a hátrész minden esetben egy korongon felhúzott, majd
félbevágott henger (dongás csempe, fülkés csempe, vályús
csempe). Zárt elõlap esetében a henger hátuljára ovális
nyílást vágnak, de áttört elõlaphoz itt is zárt hátrész tarto-
zik. Szintén fontos szabály, ha a kályha mázas csempék-
bõl áll, akkor az áttört elõlapokhoz belül mázas hátrész
tartozik. Ha az elõlap zárt, akkor a hátrész nem mázas.3

A kályha megismerése szempontjából nagyon fontos,
hogy a hátrész összeválogatására, kiegészítésére is kellõ
hangsúlyt helyezzen a munkát végzõ szakember.4 Ebben
segítségére vannak a korongnyomok, amelyek alapján
azt is meg lehet állapítani, hogy az adott töredék a hozzá
tartozó hátrésszel téglalap vagy négyzetes alakú volt-e?

A kályhacsempék restaurálása

A régészeti leletekbõl elõkerült kályhacsempék rend-
szerint töredékes állapotban vannak, ép csempe csak rit-
kán fordul elõ. A restaurálás elsõ lépése a csempeanyag
mosása, amely sokszor még az ásatás helyszínén megtör-
ténik. Ennek során sajnos legtöbbször a szennyezõdéssel
együtt az eredeti sártapasztásokat és festéseket is eltávo-
lítják, pedig nagyon figyelni kellene az ilyen maradvá-
nyokra! Mázatlan kályhák esetében gyakran vörös föld-
festékkel vagy grafittal kenték be a csempéket, illetve
a fugákat, amelyeknek a legkisebb maradványa is fontos
adatokat közöl a kályha külalakjáról. Hasonlóan lényege-
sek a töredékek felületére ragadt (néha erõsen ráégett)
eredeti sározás nyomai vagy részletei is. Ugyanígy ki-
emelt jelentõsége van a kormozott oldalaknak is. Ezek
a kályha építésére, a csempék elhelyezésére szolgáltat-
nak rendkívül fontos adatokat.5 Az is elõfordul, hogy
a csempék darabjai között eredeti sártapasztások töredé-
kei fekszenek. Ezek megmentése részben a régész felada-
tát képezi, de a kiemelt darabok állagmegóvása már res-
taurátori tennivaló.

A csempeanyag mosása és száradása után történhet
a kiterítés és a válogatás, amelyhez nagyobb méretû asz-
tal vagy asztalok szükségesek. Érdemes a töredékeket
csempénként szétválogatni, csoportosítani. Erre legjobb

támpont a csempe elõlapjának díszítése. Ha a töredékek-
bõl sok hasonló jellegû és díszítetlen darab van (pl. tál
alakú szemek), akkor a széleket, sarkokat és a fenekeket
külön lehet csoportosítani. A közönséges tál alakú sze-
mekhez háromszögletû tálak tartoztak, mint oromcsem-
pék. Ezeket a kb. 60 fokos sarokdarabjaik alapján lehet
azonosítani. A válogatásnál figyelni kell az egyszerû má-
zatlan edénytöredékekre, mert a csempék hátrészei
könnyen belekeveredhetnek az ilyen anyagba.

A csempék ragasztásához még ma is PVB ragasztót6

használnak (ez a ragasztó – más ragasztókkal szemben –
késõbb könnyen szétválasztható kötést ad). A válogatás
során az összetartozó darabokat krétával jelölik meg,
hogy ragasztáskor már ne kelljen keresgélni az elemeket.
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1. kép. Téglalap alakú, An-
jou-kori kályhacsempe motí-
vumainak összeállítása (Diós-
gyõr, vár)

2. kép. Anjou-kori kályhacsem-
pe rajzi rekonstrukciója (Diós-
gyõr, vár, Boldizsár Péter mun-
kája)

3. kép. Négyzetes kály-
hacsempe maradványai
két irányban szimmetri-
kus, könnyen kiegészít-
hetõ motívummal
(Diósgyõr, vár)

3 Ezek alól az összefüggések alól ritkán van kivétel. Láttunk már
olyan áttört, zöld mázas elõlapot, amely mögött mázatlan hátrész
volt, hogy az áttöréseket hangsúlyozza.

4 Az eddigi kutatásban sajnos az elõlapokra nagyobb hangsúlyt fek-
tettek, mint a hátrészekre, pedig néha a rekonstrukcióhoz a csem-
pe hátulja fontosabb ismereteket szolgáltat, mint az elõlap.

5 A kormos felületek szerencsére nem tisztíthatók meg teljesen, így
a fekete felületek az alapos mosás után is jól látszanak.

6 Poli(vinil-butirál), amelyet denaturált szeszben oldanak fel.
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6. kép. Az elõbbi csempe kiegészített változata (Diósgyõr, vár,
Szebényi Judit munkája)

5. kép. Szõlõleveles, áttört elõlapú csempe rajzi rekonstrukció-
ja (Diósgyõr, vár, Boldizsár Péter és Szebényi Judit munkája)

7. kép. Kiegészített Mátyás-kori kályhacsempék (Visegrád, kirá-
lyi palota, Grósz Zsuzsanna munkája)

8–9. kép. Vakmérmûves
tetõcsempe kiegészítése és
a csempéhez készített szili-
kongumi-negatív (Viseg-
rád, királyi palota, Grósz
Zsuzsanna munkája)

4. kép. Mérmûves kályhacsempe töredékeinek összeválogatása
rajz alapján (Diósgyõr, vár, Boldizsár Péter és Szebényi Judit
munkája)

10. kép. Szakszerûtlenül kiegé-
szített csempe elõlapja
(Diósgyõr, vár)

11. kép. Szakszerûtlenül kiegé-
szített csempe hátoldala
(Diósgyõr, vár)
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14. kép. Mátyás-kori kályha rekonstrukciós rajza (Sabján Tibor
grafikája)

15. kép. Másolatban újragyártott kályha részlete (Visegrád, ki-
rályi palota, Lukács István munkája)

16. kép. Méretre kiegészített csempe:
Mária megkoronázása (Diósgyõr, vár)

13. kép. Guminegatív és a segítségével kiegészített kályhacsem-
pe (Visegrád, királyi palota, Grósz Zsuzsanna munkája)

12. kép. Guminegatív és gipszmagja (Visegrád, királyi palota,
Grósz Zsuzsanna munkája)



Az összeragasztott csempe legtöbbször csonka: ki-
sebb darabjai vagy egész részei hiányoznak. Ha lehetsé-
ges a csempét rekonstruálni, majd kiegészíteni kell. A he-
lyes rekonstrukció elsõ lépése lehet a rajzi kiegészítés.
Szimmetrikus csempéknél vagy motívumoknál a tengelyt
vagy a tengelyeket kell elõször meghatározni, majd ezek
mentén a meglévõ motívumokat tükrözni. Legkönnyeb-
ben a négyzetes elõlapú, két irányban szimmetrikus díszí-
tésû csempéket lehet kiegészíteni (például gyakran ilye-
nek a négyzetes mérmûvek). Ezekbõl már egy negyed da-
rab elegendõ a teljes minta megfejtéséhez. Ha a csempe
mérete nem következtethetõ ki a töredékekbõl, akkor
egy hasonló darab támpontot adhat ehhez. Vigyáznunk
kell, mert míg a kályha aljában a négyzetes csempék sok-
szor egyformák, addig a felsõ részben lévõ téglalap alakú
csempék mérete soronként változhat. Elõfordul az is,
hogy a négyzetes elõlap hátoldalán körkörös simítások
vannak. Ennek középpontja segít meghatározni, hogy
a töredék hol helyezkedhetett el az egykori csempén.
Gyakori, hogy a töredékes csempe más ásatásokból már
elõkerült, sokszor publikált, így megfejtése a szakiroda-
lomban megtalálható. Az adott leletanyaghoz kapcsoló-
dó szakirodalmat mindenképpen érdemes átolvasni,
mert mások megfigyelései, felfedezései segíthetik és meg-
könnyíthetik a munkánkat. Ha a csempe ismert és publi-
kált, akkor egy egészen kis darabja is elég lehet az azono-
sításához. Más kérdés az, hogy egy kis szilánknyi csempét
nem szoktunk kiegészíteni teljes méretûvé.

A rajzi rekonstrukció után történhet az eredeti dara-
bok kiegészítése, amelyhez gipszet használnak. A gipsz
jól köt a kerámia törésfelületeihez, de nagyobb terhelése-
ket nem bír ki, letörik, ezért egyes restaurátorok na-
gyobb kiegészítéseknél szétbontják a kapcsolatokat és
a pótlásokat erõsebb ragasztóval rögzítik a kerámiához.7

Ha csak egy csempét kell kiegészíteni, akkor nem érde-
mes negatívot készíteni, hanem a gipszes kiegészítésbe fa-
ragják bele a csempe hiányzó részleteit. Több csempe ki-
egészítésénél már célszerû negatívot készíteni, amelyet
szilikongumiból állítanak elõ. Ennek elõnye, hogy rugal-
mas, nem törik, a rajzolataiba beleilleszthetõk az eredeti
darabok, töredékek. A guminegatívnak gipszbõl tartót
kell készíteni, amely megakadályozza, hogy a gipsz beön-
tésekor a negatív deformálódjon. Régebben fehér gip-
szet használtak a kiegészítésekhez, de újabban sokan pig-
menttel kevernek bele, hogy a kiegészítés eleve színes le-
gyen.8 A gipsz megkötése és száradása után következik
a csempe színezése, amelyhez temperát használnak. Elvi-
leg a festés sokféle lehet, a teljesen színhelyes festéstõl
a direkt elütõ színezésig. Mindegyik megoldás elfogadha-
tó, ha nem ízléstelen és nem sérti a mûtárgyakra vonatko-
zó írott és íratlan szabályokat. Sokan a kiegészített felüle-
teket lakkal teszik fényessé, de a matt részletek sem hat-
nak zavaróan. Fontos szabály, hogy a kiegészített részek

és határaik könnyen megállapíthatóak legyenek a csem-
pék mázas elõlapján és hátoldalán is.

A gipszes kiegészítés elõnye, hogy a késõbbiek fo-
lyamán könnyen eltávolítható a csempérõl, ha például
újabb töredékek kerülnének elõ. Ekkor a csempét víz-
be áztatják és a kiegészítés finoman letörhetõ a kerámi-
áról.

Másolati csempe készítése

Nem tartozik szorosan a restaurálási munkákhoz, de
a gyakorlatban elõfordul, hogy a csempéket az eredeti tö-
redékek alapján újból legyártják, a kályhával együtt re-
konstruálják. Ilyenkor az egykori készítési fogásokat is ta-
nulmányozni kell, hogy az eredeti csempék jellegét vissza
tudjuk adni. A munkát célszerû keramikusra bízni, vagy
keramikus bevonásával végezni. A jobb minõségû mai
anyagok használatával vigyázni kell, mert a csempék má-
zazása és mérete túlzottan szabályos és precíz lesz, így
a másolat nem adja vissza a korabeli esetlegességeket, mé-
retbeli szabálytalanságokat és színváltozásokat. Az agyag
zsugorodásából adódik, hogy az eredeti darabokról nem
lehet egyszerûen negatívot levenni, mert a kész csempe ki-
sebb lesz, mint az eredeti. Ilyenkor sajnos a zsugorodások
rászámolásával kell új pozitívot vagy negatívot készíteni és
segítségével gyártani a másolati csempéket. Az így elõállí-
tott csempe fényesebb, csillogóbb lesz, mint a talajból elõ-
került eredeti, de patinásítása (földbe ásása, a máz lepat-
tintása stb.) nem helyeselhetõ.

A kályha rekonstrukciója

Az egész kályha rekonstrukciója kényes feladat, mert
az elõkerült leletanyag csak nagyon ritkán teszi lehetõvé,
hogy a kályha külalakját a csempékbõl és a sártapasztá-
sokból pontosan kiderítsük. Ha csak a kályha csempéi
alapján készítünk rekonstrukciót, akkor tudomásul kell
vennünk, hogy ez nem csak restaurátori kérdés, hanem
annál jóval bonyolultabb: az adott kályha történeti, kul-
túrtörténeti és mûszaki kérdéseivel is tisztában kell len-
nünk. Sajnos a szakirodalom ismerete sem elegendõ,
mert rengeteg rossz rajzi rekonstrukció jelent meg a régé-
szeti irodalomban, amelyek még a statikai követelmé-
nyek oldaláról sem állják meg a helyüket. Ezekbõl kiin-
dulni nem szabad. Legjobb megoldás, ha a rekonstrukció
tervezéséhez szakembert kérünk fel, aki elemzi a leletet
és ha lehet, megtervezi a kályha külalakját és méreteit.
A kályhákon sokszor csempézetlen részek is vannak,
ilyen lehet a lábazat és a felsõ lezárás vagy kupola is. A re-
konstrukció során gondolni kell a fûtési irányra is, amely-
nek a kályha helyzetére vannak kihatásai, még abban az
esetben is, ha a kályhában nem fognak fûteni. A kályha
felállítására többféle mód létezik, az egyik legegysze-
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7 Ennél az eljárásnál a késõbbi szétbontás nehézkes, a ragasztót ne-
hezen lehet eltávolítani a kerámiáról. Általában a 70–80 cm-es
nagyságú csempéknél szokták (statikai okokból) alkalmazni.

8 A gipsz elõre színezésérõl megoszlanak a vélemények, vannak,
akik idegenkednek tõle, és nem alkalmazzák ezt a lehetõséget.



rûbb, amikor másolati csempéket készítenek, és ebbõl
építik újra a kályhát. Erre szép késõ reneszánsz példák
szolgálnak a sárospataki várban és a pácini kastélyban.9

Ekkor akár fûthetõ kályhát is készíttethetünk, hagyomá-
nyosan agyagba rakva a csempéket.10 A munka inkább ke-
ramikust és kályhást kíván. A restaurátorokra az eredeti,
kiegészített csempékbõl felépítendõ kályha ró nagyobb
feladatot. Ekkor az eredeti csempéket kell a rekonstruk-
ciós terven megrajzolt módon összeállítani, ami több
szempontból is nehézségeket okoz. Az így készülõ kály-
ha nem lesz fûthetõ, összeépítéséhez nem célszerû agya-
got használni, mert a nedvesség tönkreteszi a gipszes pót-
lásokat. A több méter magas középkori kályháknál a súly-
ra is kell gondolnunk, az egymásra támaszkodó csempék
terhelésébõl adódóan az alsó csempék összeroppanhat-
nak, hiszen a kiegészített csempe nem bír meg nagyobb
igénybevételt. A csempék rögzítése is gondot okoz, mert
agyagot nem használhatunk a nagy nedvességtartalma
miatt, a gipsz pedig nem ad egyszerûen szétbontható kö-
tést. A gyakorlatban valamilyen belsõ vázat építenek
a kályhának, amely a súlyt csökkenti, és a csempéket meg-
támasztja. Ez készülhet fémbõl vagy könnyû falazóanyag-
ból (pl. Ytong elemekbõl) is.11

Példák

A restaurálási munkák tanulságos részét képezik
a már elkészült munkák, amelyek között pozitív és nega-
tív példákat is találhatunk. Rögtön az elején meg kell je-
gyeznünk, hogy Magyarországon a kályhacsempe-restau-
rálás gyakorlata példás módon alakult a múltban és nap-
jainkban is hasonlóan zajlik. Az elrettentõ példákról

minden esetben kiderült, hogy nem szakember készítette
õket. Ezek között a legelképesztõbb megoldások is elõ-
fordulnak. Egy sokat publikált diósgyõri csempe méretét
10 cm-rel meghosszabbította a kiegészítõje, mert az
egyik töredéket rosszul gipszelte a helyére. Ugyanitt úgy
került egy csempe kiegészítésre, hogy a kiemelkedõ cí-
merpajzs mögé csúsztatták be az oda nem illeszkedõ töre-
déket. A rossz példa mondatja velünk, hogy a kiegészí-
tett részek felületét már nem kell valamilyen elütõ anyag-
gal – például homokhintéssel – megkülönböztetni.
Különösen ügyelni kell arra, hogy az eredeti részleteket
nem szabad gipsszel lefedni vagy lefesteni, lakkozni.

A kiegészített részek színezésére több jó megoldás kí-
nálkozik. Ha szép a kiegészítés, akkor az elütõ felületek
is jól mutatnak, nem tûnnek zavarónak. Ennek ellenkezõ-
je is igaz, az alkalmazkodó színezés vagy a fényezett felü-
letkezelés is szépen hat. Ezekre nem érdemes általánosí-
tó szabályt megfogalmazni. Nem szóltunk még a kiegészí-
tésnek egy speciális formájáról, amikor a csempe
mintázatát nem ismerjük pontosan, de a méretét tudjuk.
Ekkor a csempe sima kiegészítése is jó eredményt hoz-
hat, segít értelmezni az egykori csempét, a szemlélõ kép-
zeletére bízva a motívum továbbgondolását.

Sabján Tibor
muzeológus
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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9 A munkákat Szebényi Judit restaurátor készítette. Lásd errõl: Sze-
bényi Judit: Renaissance Stove Constructions. In: Magyar Restau-
rálás I. 1990. 11–25.

10 Ennek elõnye, hogy a kályha sérülésmentesen elbontható, áthe-
lyezhetõ.

11 Egy visegrádi Zsigmond-kori kályha csempéit belsõ fémvázra he-
lyezte el Tavas Imre restaurátor. A csempék hátrészét poliuretán
habbal egészítették ki szögletes formájúra.




