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O bonetă renascentistă, o raritate chiar și pentru Bazinul 
Carpatic, a fost descoperită în biserica reformată de la 
Stana, aflată în restaurare. În cadrul lucrărilor din interi-
orul edificiului de cult, arheologii au realizat sondaje de 
cercetare atât pe latura sudică, cât și pe cea vestică a bi-
sericii. Boneta cu împletitură în rețea1, datată în secolul al 
XVI-lea, a fost găsită într-un mormânt cu sicriu din fostul 
sanctuar, în apropierea altarului. Cercetarea arheologi-
că a fost organizată de dr. Zsolt Csók, arheolog, Muzeul 
Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, sub 
conducerea dr. Maxim Mordovin, arheolog, Universitatea 
Eötvös Loránd din Budapesta (ELTE), incluzând partici-
parea dr. Zsófia Masek, arheolog, Institutul de Arheologie 
din cadrul Centrului de Cercetare în Științe Umaniste din 
Budapesta, Rita Rakonczai, doctorand, Institutul de Ști-
ințe Arheologice al ELTE, Budapesta, Orsolya Zay, doc-
torand în arheologie, Muzeul Cetății ”Dobó István” din 
Eger și Máté Fülöp, student la specializarea Arheologie. 
Satul Stana este situat pe teritoriul României actuale, la 
15 km de Huedin, în Zona Călatei, subzona Valea Alma-
șului. Satul nu este nici astăzi unul de mari dimensiuni, cu 
un număr de locuitori care nu depășește 200 de persoane, 
majoritatea maghiari reformați. Primele informații scrise 
despre localitate datează din secolul al XIII-lea. Printre 
proprietari de terenuri se numără mai mulți nobili, însă 
cea mai proeminentă este familia Gyerőffy, nobili de rang 
aristocratic, cu un rol important în istoria premodernă a 
Transilvaniei. Aceste date istorice joacă un rol important 
în stabilirea datării și a proprietarului bonetei recuperate 
în urma cercetărilor. Deși edificiul de cult din Stana nu 
este biserica principală a familiei Gyerőffy, aceștia au fo-
losit-o ca loc de înmormântare, în calitate de patroni. Nu 
este încă clar de ce (cel puțin) un membru al familiei a 
folosit ca loc de veci biserica din acest sat mărginaș din 
Valea Almașului. O posibilă explicație ar fi faptul că data 
presupusă a înmormântării se situează între 1530-50. Din 
cauza situației nesigure și periculoase impuse de sistemul 
de guvernare în teritoriu, familia putea să fi decis să-i asi-
gure unui membru iubit odihna veșnică nu într-o locație 

1	 Acoperământul de cap descoperit la Stana este o bonetă, atât din punct 
de vedere al funcției, cât și a formei. Cu toate acestea, datorită struc-
turii în rețea a părții care acoperea părul prins în coc, a aspectului său 
asemănător unui fileu de păr, numele exact al acestui tip de bonetă este 
„bonetă cu împletitură în rețea”. Boneta de la Stana este păstrată la 
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca.

centrală, ci într-o biserică mai mică, mai sigură, aflată în 
proprietatea familiei.

Cercetarea in situ, documentarea

Artefactul a fost prelevat in situ de arheologii Orsolya 
Zay și Rita Rakonczay în ultima zi a săpăturii. Acesta a 
fost recuperat întreg, fără deteriorări, în ciuda faptului că 
zona facială a cutiei craniene a fost zdrobită anterior des-
fășurării cercetărilor arheologice. Artefactul găsit în ulti-
mele ore ale săpăturii trebuia să fie depozitat în siguranță 
până la începerea lucrărilor de restaurare. În acest scop 
a fost alocat un spațiu din centrul comunitar Somvirág, 
deținut de comunitatea reformată și situat în imediata 
apropiere a bisericii. Când au fost descoperite artefactele, 
arheologii au cerut telefonic ajutorul restauratorului Bog
lárka Lengyel și, în cursul serii, au încercat să ambaleze 
obiectul în materialele cel mai puțin dăunătoare pe care 
le-au putut găsi la fața locului, până la începerea lucrărilor 
de restaurare. Ambalarea a constat în confecționarea unui 
suport stabil din mai multe straturi de folie de aluminiu și 
de plastic, care să mențină constantă umiditatea relativă și 
să protejeze împotriva șocurilor. În lipsă de timp și de re-
surse, aceasta a fost cea mai bună modalitate găsită pentru 
a proteja descoperirile.   

În fotografiile realizate înainte de ambalare, chiar după 
prelevarea acoperământului de cap, erau vizibili câțiva 
centimetri pătrați de dantelă strălucitoare, cu fir metalic, 
cusută și, lângă ea, câteva ornamente brodate de tip aplică 
(elemente de pasmanterie) – sau fragmente de șnur – flo-
tante. Aceste informații au fost suficiente pentru pregă-
tirea ulterioară a unui laborator temporar, cu tot echipa-
mentul, substanțele chimice și mijloacele de documentare 
necesare. De asemenea, am intuit că este vorba despre o 
descoperire rară, deosebit de valoroasă, și a devenit ast-
fel cu atât mai important ca această bonetă cu împletitură 
în rețea din perioada premodernă să fie documentată cu 
acuratețe, începând cu săpătura, trecând prin lucrările de 
restaurare și până la publicare.

Artefactul a intrat în restaurare la scurt timp după în-
registrarea sa. În mod ideal, lucrările ar fi început imediat, 
însă și o perioadă de așteptare de până la două luni este 
considerată acceptabilă. Din cauza umidității obiectului, 
între folia de aluminiu utilizată la ambalare și firele meta-
lice s-a produs o reacție electrochimică. Deoarece poten-
țialul de electrod al aluminiului este mai mic decât cel al 
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aurului și argintului (Au +1,33V; Ag +0,81V; Al -1,67V), 
metalele prețioase s-au conservat, iar folia s-a deteriorat. 
Datorită ambalării și depozitării corespunzătoare, dar și a 
prezenței materialului organic în cantitate redusă, muce-
gaiul s-a dezvoltat doar în mică măsură (foto 1).

Etapele de dezambalare și apoi fiecare moment al tra-
tamentului au fost documentate în mai multe feluri. Am 
avut posibilitatea de a seta o mică cameră, care să înre-
gistreze întregul proces în mod „go pro” sau „time-lapse”. 
Camera capturează o imagine la fiecare 30 de milisecun-
de, iar acestea, asamblate, par a fi un videoclip rapid.

Dezinfecție, demontare, îndepărtarea depunerilor 
de pământ

La un colț al plăcii folosite pentru extragerea artefactului 
din poziția in situ s-a observat apariția mucegaiului, care 
a fost tratat cu o soluție de alcool etilic (în amestec cu apă 
deionizată) cu concentrația de 70% pentru dezinfectare. 
Înainte de a începe îndepărtarea depunerilor de pământ, 
am fotografiat, desenat și am documentat la microscop 
starea inițială. Pământul ușor uscat a fost slăbit de soluția 
de apă și alcool până la punctul în care a putut fi îndepărtat 
cu grijă de pe suprafața dantelei din fir metalic, folosind 
o perie sau o spatulă. A devenit astfel vizibil că dantela 
cusută circular în partea de sus a capului continua în jos, 
împletită pe lungime. La tâmple, pe ambele părți au fost 
scoase la iveală broderii din fir metalic, sub forma unor 
noduri eterne de pasmanterie. De jur-împrejurul craniului 
erau realizate în tehnica macramé-ului împletituri din fir 
metalic, formând un grilaj cu punct de pornire în dantela 
ovală. Era de presupus că acestea continuau în pământul 
depus pe partea din spate a craniului și în zona cefei (foto 
2).

În timpul acțiunilor de îndepărtare a depunerilor de 
pământ, ornamentele din fir metalic sub forma unor apli-
ce brodate au fost colectate pe tava-suport a artefactului, 
numerotate, iar dispunerea lor documentată prin desene și 
fotografii. Poziția exactă a acestora a putut fi doar presu-
pusă, iar despre numărul lor nu aveam niciun indiciu. Pe 
baza gradului de coroziune, s-a făcut distincție între frag-
mentele aflate în stare mai bună sau mai proastă. Ulterior, 
în timpul curățării, s-a dovedit că aplicele erau realizate 
din două tipuri de fir metalic și că erau într-adevăr brodate 
din șnur. Baza broderiei, împletitura de mătase în rețea, a 
fost în mare parte distrusă în mormânt, păstrându-se doar 
partea din dreptul tâmplelor, unde se îmbina cu dantela 
cusută concentric din vârful capului. În timp ce firul fin de 
mătase care alcătuia baza împletiturii în rețea s-a distrus 
și nu a mai susținut broderia din fir metalic, gros, acele 
ornamente de tip aplică și-au păstrat forma și au căzut în 
jurul craniului.

Întoarcerea craniului

Atunci când scoaterea bonetei nu a mai fost posibilă din 
acea poziție, am confecționat un suport din plăci de Ni-

kecell2 după forma craniului, astfel încât să îl putem întoar-
ce cât mai ușor. Presupunerile noastre au fost confirmate: 
împletitura în rețea realizată în tehnica macramé-ului s-a 
conturat vizibil pe partea din spate, formând carouri dis-
puse pe șapte coloane și patru rânduri (foto 3). În total, 
opt elemente de tip aplică din șnur împletit rămăseseră în 
poziția inițială.

Am verificat dacă toate părțile bonetei pot fi desprinse 
de craniu. A fost nevoie de trei specialiști pentru îndepăr-
tarea bonetei. Artefactul a fost umezit în prealabil. Ne-am 
poziționat mâinile după forma obiectului și i-am asigurat 
o susținere cât mai bună, cu o mișcare testată în prealabil. 
Ridicarea bonetei a fost una dintre cele mai spectaculoase 
etape ale procesului de lucru (foto 4).

Curățarea bonetei cu împletitură în rețea a putut fi 
continuată, iar impresiunile de pe craniu au rămas intacte, 
deschizând noi posibilități de analiză (vezi subcapitolul 
privind cercetarea impresiunilor textile de pe cutia cra-
niană).

Curățarea

Curățarea elementelor de pasmanterie, a fragmentelor 
distincte

Inițial, am realizat probe de curățare pe fragmentele de 
fir metalic căzute și pe ornamentele distincte. Soluția cu 
alcool utilizată pentru dezinfectare a dislocat depunerile 
de pământ mai puțin aderente. După pulverizarea unei so-
luții de 15% hexametafosfat de sodiu [Na6(PO3)6] în apă 
deionizată (apă dedurizată), suprafața a fost periată ușor, 
apoi clătită cu apă deionizată. Curățarea a continuat prin 
pulverizarea unei soluții de citrat de sodiu (Na3C6H5O7) 
10% și Complexon (EDTA, C10H16N2O8) 5%, alternând 
tratamentul chimic cu clătirea. Rezultatele curățărilor au 
fost cele așteptate. Elementele de pasmanterie au fost așe-
zate pe o sită deasupra unor vase mici, astfel încât nu a 
fost nevoie să le imersăm în soluția chimică, fiind ușor de 
pulverizat. Între tratamentele chimice, paietele care deco-
rau broderia au fost curățate cu ajutorul unor perii din păr 
mai fin sau mai aspru. După mai multe pulverizări, exce-
sul de substanțe chimice a fost îndepărtat cu apă deioniza-
tă, iar ornamentele de tip aplică au fost fixate în plăci de 
polistiren pentru păstrarea formei, ținând cont de ordinea 
numerotării. Pentru a grăbi uscarea, au fost pulverizate cu 
apă deionizată cu alcool, care a fost mai întâi absorbită 
cu vată de hârtie, apoi au fost acoperite cu vată de hârtie 
și lăsate să se usuce încet. Astfel, am folosit procesul de 
evaporare pentru a îndepărta cât mai multă murdărie3 din 
firele metalice. În timpul tratamentului, s-a constatat că 
aplicele au fost realizate din două tipuri de fir metalic, 
unul argintiu și unul auriu (foto 5-6).

2	 Placă din spumă tare de polistiren.
3	 În timpul uscării, murdăria se depune în masa vatei de hârtie aflată în 

contact cu obiectul, datorită capilarității.
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Curățarea părților intacte ale bonetei cu împletitură în 
rețea

Bazându-ne pe reușita testelor de curățare, am repetat 
pașii la nivelul ornamentelor sub formă de aplică de pe 
boneta așezată pe suport. Boneta, împreună cu suportul 
de lut și polistiren a fost așezată pe o tavă mare, unde se 
puteau scurge substanțele chimice contaminate.

Pulverizarea s-a dovedit a fi foarte eficientă: puterea 
mecanică a pulverizatorului a ajutat procesul de curățare. 
Și în acest caz am folosit apă deionizată pentru a îndepăr-
ta reziduurile chimice în exces, iar apoi am pulverizat o 
soluție de alcool și apă deionizată, pentru a grăbi usca-
rea (foto 7). La final, am folosit vată de hârtie pentru a 
elimina eventualele produse chimice reziduale, rămase în 
urma clătirii. După tratament, comparând dispunerea și 
culoarea firelor metalice din cele câteva decorațiuni de tip 
aplică rămase în poziția inițială, cu numărul celor căzute, 
realizate din fir metalic de argint și argint aurit, am ajuns 
la concluzia că, în forma originală, aplicele erau poziți-
onate alternativ, într-un model asemănător unei table de 
șah, în centrul carourilor formate din șnur.

 
Realizarea unui cap suport cu coc și ridicarea bonetei

Asamblarea și fixarea bonetei cu împletitură în rețea nu 
au fost sarcini ușoare. Obiectivul era ca artefactul să fie 
într-o stare de conservare suficient de bună pentru a per-
mite transportul și depozitarea sa, până la finalul celei de a 
cincea zi de lucru. În acest scop, s-a realizat un cap suport 
temporar pe care boneta să fie transferată și depozitată în 
siguranță, până la reînceperea procesului de restaurare. 
Am presupus că, odinioară, boneta acoperea o coafură sub 
formă de coc sau cunună împletită. Pe baza cercetărilor 
de istoria vestimentației și cu ajutorul lui Orsolya Zay am 
reconstituit coafura, realizând și un model real al acesteia. 
Dintr-un bloc de spumă poliuretanică4, am sculptat apoi 
modelul unui cap, care includea și forma părului. Capul 
suport a fost proiectat astfel încât să fie ușor înclinat în 
față, pentru a face mai vizibilă boneta. Am învelit modelul 
în folie de polietilenă și l-am așezat pe un postament de 
polistiren. Am ridicat boneta la fel ca prima dată, însă cu 
mișcări mai exersate.

Fixarea

Firele metalice, încă ușor umede, s-au dovedit ușor de 
modelat. Am început prin fixarea dantelei de pe frunte 
și a dantelei cusute circular din vârful capului, iar apoi, 
mergând spre partea inferioară, am atașat șnururile de ma-
cramé sub forma unei rețele. În centrul fiecărui carou a 

4	 Am creat capul model din spumă poliuretanică suflată într-un balon 
de plastic. Aceasta a fost doar o soluție temporară până la continuarea 
restaurării, pentru că, deși a fost acoperit cu folie, poliuretanul se de-
zintegrează pe termen lung și, pe măsură ce se învechește, poate emite 
substanțe dăunătoare obiectului.

fost așezată câte o broderie de șnur de tip aplică. Aplicele 
rămase în poziția inițială au determinat ordinea în care 
au fost alternate broderiile de șnur. Numărul și presupusa 
poziție a acestora s-au potrivit perfect în sistemul gândit 
de noi. Ornamentele de tip aplică, din fir metalic de argint 
și argint aurit5, au fost dispuse alternativ în centrul carou-
rilor rețelei de tip tablă de șah. Paietele atașate cu ajutorul 
unui fir de argint de noduri de broderie dispuse pe fiecare 
aplică în parte, au fost realizate din plăci de argint aurit, 
decupate sub formă de lacrimă (foto 8).

Analiza impresiunilor textile de pe craniu

După transferarea artefactului pe capul suport, în timpul 
curățării, părțile craniului acoperite anterior de bonetă au 
devenit disponibile pentru analiză. Impresiunile din acea 
zonă ne-au atras atenția, pentru că nu se potriveau cu cele 
pe care ar fi trebuit să le lase boneta transferată de noi. Am 
analizat structurile vizibile, diferențele de culoare și de 
nivel în diverse lumini și condiții de iluminare, cu ochiul 
liber sau cu ajutorul unor obiective.

Am ajuns la concluzia că sub boneta exterioară cu rol 
decorativ se afla un alt acoperământ de cap, realizat din 
fire mai fine, o dantelă tip plasă cusută cu acul. De nucleul 
circular situat în dreptul cefei se legau cele două părți la-
terale și elementul care acoperea vârful capului, conectate 
prin benzi care se îndreptau radial spre tâmple. Acestea 
toate se întâlneau în vârful capului, paralel cu fruntea, 
într-o împletitură de tip „praștie” (foto 9).

Pe baza impresiunilor, presupunem că dantela tip pla-
să consta în romburi și cercuri și era realizată cu aceleași 
fire fine ca și baza (foto 106).  

Un model similar ar fi putut exista pe acoperământul 
pentru față sau pe giulgiu (foto 117), din care s-a păstrat de 
asemenea foarte puțin, doar pe alocuri unele impresiuni. 
Baza cu noduri este în acest caz mai densă, de mai mici 
dimensiuni, sub forma unei rețele de carouri cu latura de 
circa 3 mm (foto 12). Rețeaua este alcătuită din romburi 
brodate de 4 × 4 ochiuri, dispuse repetitiv. Fragmentul de 
țesătură lipită de craniu, care prezintă o structură asemă-
nătoare cu cea a pânzei, ar putea fi catifea, pe baza obser-
vațiilor arheologului din momentul săpăturii.

Tehnici de confecționare

Boneta în rețea este formată din două elemente principale: 
împletitura care acoperă cocul și partea ovală din vârful 
capului. Cea din urmă este o dantelă simplă, lucrată din 
puncte în buclă, cusută cu fir dublu de argint aurit.8 Partea 
ovală este mărginită de un găitan realizat din 14 perechi 

5	 Pe baza testelor chimice (acid azotic și apoi sare de bucătărie) și morfo-
logice realizate la fața locului.

6	 Gazdáné 1986. p. 248., Brezinová 1987. p. 71.
7	 Sursă: Dillmont 1892. p. 463.
8	 Panglică de argint aurită pe ambele părți, înfășurată în „S” în jurul firu-

lui de mătase nerăsucită.
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de fire, 8 aurii și 6 argintii9, legat la capete astfel încât să 
definească un oval. De marginea interioară a împletiturii 
este atașat primul rând al dantelei cusute, care continuă 
în formă de spirală, dinspre exterior spre centru. Orna-
mentația constă din două șiruri de șnur din fire de argint 
proeminente dispuse în zig-zag. (foto 14).   

La forma ovală finită este atașată o dantelă din două 
benzi, care acoperă ușor fruntea (foto 15). Cea superioa-
ră este o dantelă cu ciocănele, îngustă, iar cea inferioară 
este o bandă împletită, cu marginea ondulată, străpunsă 
de câte un orificiu. Aceasta continuă mai departe, peste 
tâmple, pe lângă obraji și până la spate, de jur-împrejurul 
bonetei. Firele din care este formată sunt însă cele mai 
slabe, păstrându-se doar pe frunte și la nivelul tâmplelor.

Împletitura care acoperă cocul este atașată de margi-
nea exterioară a dantelei ovale. Structura în rețea, formată 
din carouri dispuse pe șapte coloane și patru rânduri este 
împletită din șnur în tehnica macramé-ului. Punctele de 
intersecție ale rețelei, în care se întâlnesc colțurile carou-
rilor, ar fi putut fi decorate cu ornamente textile în formă 
de floare, însă niciunul dintre acestea nu s-a păstrat. În 
centrul fiecărui carou era amplasată câte o aplică decora-
tivă, acestea fiind identificate în mormânt.

Un aspect inedit la nivelul macramé-ului din partea de 
împletitură care acoperă cocul sunt buclele formate prin 
tragerea și plierea în formă circulară a unui fir din interi-
orul șnurului (foto 1610). Această tehnică de confecționare 
nu este cunoscută în literatura de specialitate. Până acum, 
am găsit un singur obiect care poate constitui o analogie, 
o bonetă provenind tot din Europa Centrală.11

Procedura de confecționare diferă de celelalte două 
moduri de lucru cunoscute prin faptul că, în acest caz, 
buclele pornesc din interiorul șnurului într-o manieră ne-
obișnuită, aproape de pe linia longitudinală mediană, și 
tot acolo sunt reatașate: firul este răsucit în sens invers 
direcției de coasere, formând o buclă la exterior, iar apoi 
în interiorul buclei se realizează noduri similare celor de 
bază. La final, firele sunt trase până când buclele ating 
dimensiunea corectă.

În tehnicile de lucru utilizate în mod obișnuit, buclele 
sunt întotdeauna formate din nodurile pereche și urmea-
ză direcția de croșetare. În acest caz, lucrăm alternativ cu 
două perechi de noduri: bucla formată capătă forma literei 
”U”, cu brațele paralele, care însă nu se ating. Cealaltă 
soluție, mai simplă, presupune folosirea unei singure pe-
rechi de noduri. Buclele se formează dintr-un singur fir, 
iar nodul nu se leagă lângă cel precedent, ci se lasă o mică 
distanță. Abia apoi nodul nou-format se glisează direct 
sub cel anterior. În acest caz, cele două laturi ale buclelor 
se ating (foto 1712). Atunci când dantela este lucrată pe 
pernă, se confecționează și bucle dintr-un singur fir.

9	 Modelul împletiturii a fost realizat de Márta Egervári.
10	 Modelul șnurului a fost realizat de Márta Egervári.
11	 Printre analogiile de la finalul studiului se numără o descoperire din 

cripta bisericii reformate din Csenger (Ungaria), din săpătura condusă 
de József Molnár în anii 1931-33.

12	 Fig. 17 după Dillmont 1892. p. 375.

Carourile de macramé care alcătuiesc partea de plasă 
a bonetei sunt împletite din fir de argint aurit.13 Interiorul 
acestora este umplut cu o plasă fină de mătase. Doar în 
zona tâmplelor s-au păstrat fragmente cu o suprafață sufi-
cientă pentru a determina exact tehnica de confecționare. 
Rețeaua susține aplicele de șnur împletit din fire arginta-
te și aurite, așezate în centrul carourilor. Elementele de 
pasmanterie sunt fixate în opt puncte pe rețea. Întreaga 
structură împletită este susținută de câte două puncte pe 
fiecare latură. După realizarea structurii de bază, decorul 
elementelor de pasmanterie este confecționat exclusiv 
prin coaserea, înainte și înapoi (pas zig-zag), a firelor pes-
te suportul fixat anterior; această tehnică îi conferă pas-
mantului-bijuterie acel efect spațial remarcabil. Între îm-
pletitura centrală și buclele de la margine, care coincid cu 
zona mediană a laturilor, sunt cusute cu fir argintat noduri 
proeminente. Aici sunt fixate paietele aurite care fremătau 
sub adierea vântului sau la fiecare mișcare a capului (foto 
18).

Investigații fizico-chimice: materiale organice 
și anorganice – concluzii privind tehnica de      
confecționare și identificarea materiei prime

Realizarea investigațiilor a fost posibilă doar după con-
servarea bonetei, în Ungaria. Au fost pregătite pentru ana-
liză fragmente de dantelă din fir metalic (de la dantela din 
zona frunții), scoase din pământ în formă fragmentară, 
și un fragment de aplică de șnur împletit. Niciuna dintre 
probe nu a fost tratată chimic. S-au realizat radiografii, 
investigații folosind metoda microscopiei electronice de 
baleiaj cuplată cu spectroscopie de raze X prin dispersie 
de energie (SEM-EDX), și analize cu ajutorul microsco-
pului de polarizare.

Radiografii

Am avut ocazia să efectuăm radiografii folosind atât meto-
da tradițională pe film, cât și cea digitală.14 Radiografierea 
firelor metalice nu este ușoară, de aceea comparația între 
cele două tehnici este interesantă. Avantajul radiografiilor 
digitale este rapiditatea lor și posibilitatea de a manipu-
la imaginea rezultată: mărirea contrastului, accentuarea 
anumitor părți poate scoate în evidență diferite detalii. În 
cazul de față, imaginea digitală redă mai bine structura 
brodată cu noduri a părții acoperite de paiete, în timp ce, 
în imaginea radiografică, marginile exterioare ale firului 
folosit la realizarea șnurului sunt mai uniforme și mai per-
ceptibile. Coroborând rezultatele celor două tehnici se pot 
obține cele mai multe informații (foto 19).

13	 Panglică de argint aurită pe ambele părți, înfășurată în „S” în jurul firu-
lui de mătase nerăsucit.

14	 Mulțumiri pentru realizarea radiografiilor: Gábor Hutai (Muzeul Națio-
nal Maghiar) – metoda tradițională pe film și Olivier Taquin (Z&Z Biz-
tonságtechnika Kft.) – tehnica digitală.
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Pe parcursul investigațiilor a fost realizat un desen al 
structurii aplicelor.15 De asemenea, a fost o experiență uti-
lă pentru a determina măsura în care radiografierea unui 
fir corodat, încă parțial acoperit cu pământ, poate ajuta 
lucrările de restaurare sau realizarea desenelor privind 
tehnicile de confecționare. În cazul nostru, radiografii-
le au confirmat acuratețea desenului, dar proba cea mai 
importantă este dacă reconstituirea pe baza acestuia va fi 
similară cu originalul.

Analiza morfologică a firelor metalice și a paietelor, a 
compoziției materialelor, SEM-EDX 

Morfologia firelor metalice și a paietelor au fost determi-
nate folosind microscopul electronic, iar pentru stabilirea 
compoziției materialelor s-a utilizat spectroscopia de raze 
X prin dispersie de energie.16 Imagistica de înaltă calitate 
permite efectuarea de deducții privind tehnica de confec-
ționare – modul de realizare și laminare a firului –, iar 
analiza elementală ajută determinare materialelor de alie-
re și a tehnicii de aurire.

Ambele fragmente cu fir metalic au putut fi așezate in-
tegral în camera de probe a aparatului, astfel încât am avut 
ocazia să măsurăm în toate punctele cu suprafață metalică 

15	 Pe baza observațiilor realizate în timpul curățărilor de Márta Egervári.
16	 Mulțumim personalului Departamentului de Chimie Aplicată și de Me-

diu din cadrul Institutului de Chimie al Facultății de Științele Mediului 
și Informatică, Universitatea din Szeged, conf. univ. dr. Ákos Kukovecz 
și cercetător dr. Imre Szenti.

necontaminată. Nu toate măsurătorile au fost înregistrate, 
20-30 dintre ele având rezultate similare.

Canelurile vizibile pe toată lungimea benzii metalice 
sunt rezultatul filării sârmei. Natura convexă sau concavă 
a marginilor benzii metalice indică unul sau mai multe 
etape ale procesului tehnologic. Dacă grosimea corectă a 
fost obținută printr-o singură laminare la presiune mare, 
atunci marginea benzii metalice este convexă; dacă lami-
narea s-a realizat în mai multe etape, la presiune crescân-
dă, atunci marginile sunt concave. Marginile drepte și 
concave ale probelor analizate indică multiple laminări, 
iar dimensiunea benzii metalice, un proces în mai multe 
etape (foto 20, a-b).17 Firele metalice examinate au un di-
ametru de 0,4-0,5 mm, grosimea benzii metalice este de 
0,015 mm, iar lățimea de 0,3-0,4 mm.

Pe baza observațiilor de la fața locului – inspecție vi-
zuală, coroziune, teste chimice – am presupus că firele 
metalice sunt realizate din metale prețioase; investigațiile 
folosind metoda EDX au confirmat prezența aurului și a 
argintului (tabel 1).

De asemenea, a fost detectat un număr surprinzător de 
alte elemente chimice, care ar fi putut constitui diferite 
impurități sau sunt un rezultat al coroziunii, însă acestea 
nu au fost luate în considerare în cadrul evaluării. Am că-

utat mercurul, presupunând că este vorba despre aurire 
la cald, însă acesta nu a fost detectat. A fost analizată o 
paietă ruptă, astfel încât s-au putut realiza măsurători atât 

17	 Comunicare verbală pusă la dispoziție cu amabilitate de lect. univ. dr. 
Ádám Thiele (PhD), Departamentul de Știința Materialelor și Tehnolo-
gie al Universității Tehnice din Budapesta.

Spectrum Carbon Nitrogen Oxygen Aluminium Sulfur Calcium Iron Copper Silver Gold

3_2_sp1 13,61015 9,21021 50,37739 1,722482

3_2_sp2 35,47687 35,07418 0,752982 2,048319 0,430489 13,71994 0,744243

3_2_sp3 57,9993 18,2305 21,24686 0,314729 0,719138 0,204058 1,187428 0,097992

Mean 35,69544 18,2305 21,84375 0,752982 1,181524 0,719138 0,430489 0,204058 21,76159 0,854906

Sigma 22,19538 0 12,94231 0 1,225833 0 0 0 25,56197 0,81788

SigmaMean 12,81451 0 7,472248 0 0,707735 0 0 0 14,75821 0,472203

Spectrum Carbon Oxygen Copper Niobium Silver Gold

6_toresi_felulet2_sp1 20,22338 2,377591 77,39903

6_toresi_felulet2_sp2 36,3888 9,666994 1,007231 1,585741 39,92437 11,42687

Mean 28,30609 9,666994 1,692411 1,585741  58,6617 11,42687

Sigma 11,43067 0 0,968991 0 26,49858 0

SigmaMean 8,082707 0  0,68518 0 18,73733 0

Tabel 1. Rezultatele determinărilor spectroscopice referitor 
la materialele componente ale firului metalic

Tabel 2. Rezultatele determinărilor spectroscopice referitor la mate-
rialele componente ale paietelor
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la exterior, cât și în interior. Stratul distinct, vizibil în ima-
ginea redată de microscopul electronic este aurul zgâriat 
care acoperă suprafața plăcii de bază, realizate din argint 
(foto 20, c-d, tabel 2).

Analiza firelor din miezul firului metalic cu ajutorul 
microscopului de polarizare

Am analizat miezul textil al firelor metalice la microscop, 
pe o lamelă de sticlă, la o mărire de 250×.18 Toate probele 
au fost identificate ca fiind mătase.

Se poate presupune că, dacă miezul firului metalic – 
care constituie materia primă și pentru dantela sau șnuru-
rile păstrate – este din mătase, atunci și celelalte dantele 
care nu conțin fir metalic sunt tot din mătase. Ne referim 
aici la boneta de sub cea păstrată, din care au rămas doar 
impresiunile.

Rezultatele analizelor de materiale: aur, argint, mătase 
– materiale scumpe, susțin ipoteza rezultată și din circum-
stanțele înmormântării, că boneta cu împletitură în rețea a 
aparținut soției unei persoane de rang înalt.

Bonetele în perioada premodernă

Chiar și în zilele noastre, hainele pe care le purtăm spun 
multe despre noi. În vremurile de odinioară, însă, existau 
reglementări exacte privind piesele vestimentare și aspec-
tul lor. Acest fapt oferea informații despre străinul de lângă 
noi înainte ca acesta să se prezinte. Indiferent de perioa-
dă, este important să ținem cont că, înainte de renunțarea 
la costumele populare tradiționale, vestimentația oferea 
o mulțime de date despre statutul social al purtătorului. 
Boneta de la Stana atrage atenția asupra unui aspect foar-
te important al vestimentației din perioada premodernă. 
Studiul privește acest artefact în primul rând din perspec-
tiva restauratorului, însă considerăm că este important îl 
așezăm în context, chiar dacă pe scurt, și să precizăm de 
ce este unic acest element vestimentar, pe lângă starea sa 
bună de conservare și documentarea concludentă.

În ceea ce privește vestimentația feminină din epocă, 
știm cu siguranță că fetele purtau cunună, iar femeile că-
sătorite, bonetă. Această tradiție poate fi urmărită până în 
secolul al XX-lea în întregul Bazin Carpatic, unde boneta 
era un element important al vestimentației femeilor. Ri-
tualul acoperirii capului era săvârșit în timpul nunții și 
schimba pentru totdeauna viața unei femei.19 Existau toto-
dată reguli stricte pentru purtarea bonetei.

Dintre sursele scrise, probabil dicționarele descriu cel 
mai bine și urmăresc cel mai exact înțelesul unui anumit 

18	 Analiza materialelor organice (miezul firului metalic) a fost realizată 
de Departamentul de Conservare și Restaurare al Muzeului Național 
Maghiar.

19	 După Péter Apor, cu ocazia căsătoriei, așezarea bonetei se întâmpla în 
felul următor: „În zori, când nașa credea că tinerii căsătoriți s-au trezit, 
intra și o îmbrăca pe noua domniță în hainele care îi fuseseră aduse în 
dar de mire, iar capul i-l împodobea cu o cunună și o bonetă cu pietre 
prețioase orientale foarte frumoase.” Apor 1736.

termen. Denumirile oferite acolo se referă, de asemenea, 
la modul de utilizare și tehnica de confecționare a bone-
telor: reticulum este folosit cu sensul de rețea, bonețică20, 
iar vitta înseamnă bonețică, pălărie, fileu de păr.21

Din punct de vedere arheologic, boneta este mai greu 
de identificat, chiar dacă este mai mare și mai complexă 
decât cununa. Fiind realizată în mare parte din material 
textil, constituie rareori o descoperire arheologică, iar 
fragmentele metalice care se păstrează sunt mai degra-
bă atribuite cununilor. Nu ajută la identificare nici faptul 
că elementele decorative pot fi identice în cazul ambe-
lor tipuri de artefact. Un bun exemplu este cununa de la 
Feldebrő (Ungaria), cu aplice de șnur asemănătoare cu 
cele de pe boneta de la Stana (foto 21).

Conceptul de bonetă exista deja în secolele XVI-XVII, 
însă forma acestora este mult mai variată decât cea a pie-
selor etnografice din secolele XIX și XX. Descoperirile 
arheologice, sursele scrise și izvoarele vizuale sugerează 
că era purtată exclusiv de femeile căsătorite, era confec-
ționată din material textil, prin diferite tehnici, și se pur-
ta pe cap, acoperind total sau parțial părul. Moda vest-
europeană a influențat puternic forma bonetelor, astfel 
încât întâlnim adesea piese purtate drept bonetă de femei-
le maghiare și care, peste hotare, nu erau asociate exclusiv 
cu femeile căsătorite. De aceea este interesantă pentru noi 
această bonetă cu împletitură în rețea.

Se poate observa că moda împletiturilor fixate în jurul 
capului, având adesea atașate fileuri de păr în rețea a pă-
truns la noi pe filieră occidentală și a fost adaptată la cutu-
mele maghiare. Versiunile care acoperă partea superioară 
a capului și parțial fruntea au căpătat la noi un alt sens, 
desemnând strict un acoperământ de cap împletit pentru 
femei – boneta.

Sursele scrise plasează clar acest tip de piesă în ca-
tegoria bonetelor, așa cum menționează și dicționarul 
latin-maghiar.22 Luând în considerare aceste aspecte, am 
decis ca, în prelegerile și studiile noastre, să ne referim 
la descoperirea de la Stana ca „bonetă cu împletitură în 
rețea”. Pe baza datelor de mai sus, ne este clar că arte-
factul recuperat este o piesă vestimentară premodernă cu 
influențe renascentist târzii, care a fost folosit în mediul 
maghiar drept acoperământ de cap.

Este interesant de menționat și stilul coafurii acoperite 
de bonete, important și din perspectiva restaurării piesei. 
Știm cu siguranță că părul se purta adunat în coc, deoare-
ce strângerea părului în coc era o parte din ritul de trecere 
de la fată la femeie. Cu toate acestea, în moda Renașterii 
târzii, în special în nordul Italiei, părul se purta în mod 
obișnuit împletit în jurul capului, prins cu ace de păr și 
panglici. Urmele unei astfel de tradiții au fost găsite și 
printre descoperirile arheologice din Bazinul Carpatic 
(foto 22). 

20	 Szenczi 1604. p. 569.; Pápai – Bod 1801. II. p. 536.
21	 Szenczi 1604. p. 693.; Pápai – Bod 1801. II. p. 651.  
22	 Szenczi 1604. p. 569.; Pápai – Bod 1801. II. p. 536.
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Cercetarea coafurii este importantă pentru fileuri de 
păr și pentru bonetele cu împletitură în rețea, deoarece 
completează forma acestora. Există situri arheologice 
unde nu au fost descoperite fileuri de păr, însă s-au păstrat 
împletituri de păr sau așa-numitele „extensii de păr” care 
le înlocuiau. Deși este posibil ca împletiturile să fi fost 
purtate fără fileuri de păr (doar de către femeile necăsă-
torite), pentru a întregi reconstituirile este nevoie să știm 
ce tipuri de împletituri sau extensii se foloseau în perioa-
da premodernă. Împletituri realizate din păr sau extensii 
din mătase au fost descoperite în criptele de la Sárospatak 
(foto 22), Miskolc-Avas, Szombathely (foto 23), Boldva, 
Nagylózs, Csenger (Ungaria), Alba Iulia, Cetatea de Baltă 
și în cimitirul de la Debrecen-Doboz (Ungaria). În sicriul 
nr. 2 de la Cetatea de Baltă a fost descoperită o extensie 
de păr din mătase maro (inițial vișinie), împreună cu un 
coc de păr castaniu23. Defuncta din acest sicriu nu a putut 
fi, din păcate, identificată după nume. Cu toate acestea, tot 
acolo, în sicriul Zsófiei Kendi, soția lui Bogáthi Menyhért, 
a fost descoperită o extensie de păr din mătase verde, lun-
gă de 55 cm, împreună cu două împletituri de păr blond 
– care ar putea fi chiar al doamnei – prinse într-un fileu de 
păr de mătase albastră.24 Aspectul exact al fileului rămâne 
necunoscut, deoarece nu s-au realizat nici fotografii, nici 
desene la fața locului. „Pe cap avea încă o bonetă mica, 
circulară, de catifea albastră, împodobită de jur-împrejur 
cu aplice de aur și turcoaz în montură de aur.”25

Cea mai frumoasă analogie pentru boneta cu împle-
titură în rețea de la Stana este boneta de la Szombathely 
(Ungaria, foto 2326).27 În partea superioară a capului este 
și ea prevăzută cu un element circular ajurat, de care este 
atașată partea împletită în rețea, îngustă în dreptul frun-
ții, continuând pe la tâmple spre ceafă și acoperind întreg 
părul prins în coc. Diferența fundamentală constă în fap-
tul că rețeaua bonetei de la Szombathely are structura pe 
diagonală, adică este alcătuită din romburi, iar cea de la 
Stana este formată din carouri dispuse în șiruri orizonta-
le și verticale. Partea circulară este mai ornamentată în 
cazul bonetei de la Szombathely, cu elemente decorative 
sub formă de floare, similare celor din ochiurile rețelei, în 
timp ce, în cazul piesei de la Stana, dantela este simplă, 
puțin decorată, cusută cu bucle.

Fragmente de bonete cu împletitură în rețea au mai 
fost descoperite la Csenger28 (Ungaria, foto 24) și la Alba 
Iulia29, un exemplar inedit fiind cunoscut și din cripta 
Dobó de la Dobóruszka (azi Ruská, Slovacia). Extensii 
de păr sau împletituri din păr real au fost descoperite sub 
boneta de la Alba Iulia, dar nu și sub celelalte două. Cu 

23	 Szádeczky 1897. p. 295.
24	 Szádeczky 1897. p. 296.
25	 Szádeczky 1897. p. 296.
26	 Sursa: kostym.cz/Anglicky/1_Originaly/02_Renesancni/I_02_169.htm 

(14.3.2023).
27	 Boneta a fost restaurată de Enikő Sipos. Vezi Sipos 1998. Sipos 2010. 

pp. 47-48.
28	 Höllrigl 1934. p. 49.
29	 Pósta 1918. p. 145.

toate acestea, structura împletiturii în rețea sugerează că 
astfel de elemente au existat și acolo. Astfel, analiza îm-
pletiturilor de păr și cea a fileurilor de păr sau a bonetelor 
nu trebuie să fie separate (foto 25).

Intenționăm să ne continuăm cercetarea și, întorcân-
du-ne la Cluj și folosindu-ne de noile informații obținute, 
să finalizăm restaurarea la fața locului. Vom reconstitui 
baza rețelei folosind materiale și tehnici similare origina-
lului, iar în carourile astfel obținute vom coase elementele 
în tehnica macrame-ului, reconstruind astfel o nouă struc-
tură pentru fixarea ornamentelor de tip aplică. Această 
metodă este cea mai potrivită pentru a reda bonetei aspec-
tul și uniformitatea inițiale.
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Latinae avtorum dictiones et rerum vocabula, quoad 
fieri potuit, propriissime et exactissime sunt Vngari-
ce reddita. Nomina item propria deorum, gentilium, 
regionum, insularum, marium, fluviorum, sylvarum, 
lacuum, montium, populorum, virorum, mulierum, 
vrbium, vicorum et similium cum brevi et perspicua 
descriptione Vngarica sunt interspersa, quae singula 
ita sunt digesta, ut sub initiali sua litera facile repe-
riantur. Norimbergae MDCIV. http://books.google.hu/
books/reader?id=dXVQAAAAcAAJ&hl=hu&print-
sec=frontcover&output=reader&pg=GBS.RA1-
PA170 (9.11.2022).
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Foto 1. 	 Boneta extrasă in situ, la începutul restaură-
rii

Foto 2. 	 Descoperirea după îndepărtarea ambalajului 
și a depunerilor de pământ

Foto 3. 	 După întoarcerea craniului, a apărut structu-
ra de carouri realizată din șnururi, în tehnica 
macramé-ului

Foto 4. 	 Ridicarea bonetei cu împletitură în rețea de 
pe craniu și așezarea ei pe capul suport de 
lut acoperit cu folie de polietilenă

Foto 5. 	 Aplice de șnur împletit în timpul curățării
Foto 6. 	 Aplicele de șnur împletit fixate pentru usca-

rea lentă
Foto 7. 	 Curățarea prin pulverizare a bonetei cu îm-

pletitură în rețea așezată pe capul suport
Foto 8. 	 Boneta cu împletitură în rețea este fixată de 

capul suport
Foto 9. 	 Pe baza impresiunilor de pe craniu, presu-

punem că broderia cusută cu acul consta în 

romburi și cercuri și era realizată cu aceleași 
fire fine ca și baza

Foto 10. 	 Tipuri de cusături vizibile pe baza urmelor 
păstrate

Foto 11. 	 Un model similar ar fi putut exista pe acope-
rământul pentru față sau pe giulgiu, din care 
s-a păstrat de asemenea foarte puțin, doar pe 
alocuri unele impresiuni

Foto 12. 	 Fragment din pomeții obrajilor: broderie cu-
sută cu acul, cu noduri, având în spate res
turi de in sau catifea. Probabil sunt părți ale 
acoperământului de față și ale giulgiului. În 
cadrul broderiei cusute cu acul se pot obser-
va unități de forma unor romburi, așezate în 
ochiuri de rețea cu latura de circa 3 mm

Foto 13. 	 Marginea dantelei cusute cu găitanul în 14 
fire și reconstituirea găitanului

Foto 14. 	 Dantela ovală cusută a bonetei cu găitanul 
de margine, având în interior inelele argintii 
răsucite

Foto 15. 	 Fotografie și desen de structură al dantelei 
de pe frunte, cusută din două părți

Foto 16. 	 Fotografia buclelor de macramé și tehnica 
de confecționare a șnurului

Foto 17. 	 Cele mai cunoscute variante de ochiuri rea-
lizate în tehnica macramé-ului

Foto 18. a-b	 Fotografie în timpul tratamentului și desen 
al aplicei din șnur brodat cu acul. În cadrul 
desenului, cu roșu este reprezentată broderia 
din mătase cusută cu acul, cu negru, firul de 
argint aurit, iar cu verde, nodurile brodate de 
care sunt atașate paietele

Foto 19. a-c	 Radiografie a aplicei din șnur: a) fotografie 
normală; b) radiografie folosind tehnica tra-
dițională fotografică; c) radiografie digitală

Foto 20. a-d	 Imagine la microscopul optic și electronic a 
firului metalic analizat (a-b) și a paietei (c-
d)

Foto 21. 	 Aplice din șnur pe un fragment de cunună 
descoperit la Feldebrő (Ungaria), asemănă-
toare cu cele de la Stana, Muzeul Național 
Maghiar, Budapesta

Foto 22. 	 Împletitură de păr descoperită la Sárospatak 
(Ungaria). Loc de păstrare: Muzeul Națio-
nal Maghiar, Budapesta

Foto 23. 	 Bonetă cu împletitură în rețea descoperită în 
cadrul cercetărilor arheologice din biserica 
Sf. Martin de la Szombathely. Până acum, 
este cea mai apropiată analogie din prima 
jumătate a secolului al XVI-lea pentru bo-
neta de la Stana. Loc de păstrare: Muzeul 
„Savaria”, Szombathely

Foto 24. 	 Elementul circular al bonetei cu împleti-
tură în rețea de la Csenger (Ungaria) este 
asemănător cu dantela cusută cu acul de la 
Stana, iar tehnica macrame-ului în care este 
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realizat șnurul este similară cu cea folosi-
tă la ochiurile bonetei noastre. Împletitura 
delimitată cu negru în fotografie era partea 
care acoperea fruntea și delimita boneta de 
jur-împrejur. Acest tiv poate fi observat pe 
toate cele trei bonete, la fel și asemănările 
de construcție. În acest caz, pentru structura 
pe diagonală a rețelei, boneta de la Szom-
bathely reprezintă o analogie mai bună. Loc 
de păstrare: Muzeul Național Maghiar

Foto 25. 	 Partea de împletitură în rețea a bonetei de la 
Stana este asemănătoare cu cea de la Szom-
bathely, demonstrând faptul că investigarea 
fileurilor de păr și a bonetelor cu împletitură 
în rețea nu trebuie separate de analiza îm-
pletiturilor de păr. Ținând cont de importan-
ța descoperirii, de materialele și tehnica de 
confecționare a artefactului, de locul desco-
peririi și de rezultatele cercetărilor istorice, 
am concluzionat, împreună cu arheologul 
responsabil de săpătură, dr. Maxim Mordo-
vin, că defuncta din mormântul de la Stana a 
fost o tânără căsătorită în familia Gyerőffy, 
înmormântată în cel de al doilea sfert al se-
colului al XVI-lea
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